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Abstract
The aim of the training Ipteks program is to upgrade of cracking

paintingfinishing skill for carpeter so that they aschive product variations to
enhances customer interest.

The training is executed in Bantul District, trainers are 15 person.
The training is execute one weeks continuously, with the instrucors from pT
Propan Raya Yogyakarta and FT Yogyakarta state University. Activity
method are impel of working and producing with material: (l) finishing
teory, (2) demonstration, (3) appplication of finishing marble and granite
nuanced at training place, and (5) application of finishing on their shops.

The result are: (l) The trainers mastery in theory and practice of
finishing marble and granite, (2) There are able to material for on their own
production, (3) tere able to apply for on their own production, and (4) so
that they can make product variations that sell in their own show rooms.
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A. PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Pertumbuhan industri per-
kayuan terutama untuk produksi
perabot (mebel) dan interior meng-
alami kemajuan yang sangat pesat

sampai pada akhir tahun 2005 ini.
Perkembangan ini tidak hanya

dialami oleh perusahaan dan industri
berskala besar, akan tetapi juga

industri menengah pada tingkat
perajin kayu dan mebel (industri

kecil). Pertumbuhan yang pesat

tersebut karena adanya peningkatan
permintaan pasar dalam negeri
maupun pasar internasional (ekspor)
yang semakin terbuka.

Di sisi lain perkembangan

interior hotel dan pusat-pusat per-
belanjaan dan bisnis di kota-kota
besar di Indonesia mendorong ada-

nya perubahan selera dan teknik
sentuhan akhir yang berwujud
teknik reka oles (finishing). Perkem-
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bangan kebutuhan dan cita kon-
sumen global yang demikian mau

tidak mau harus dipenuhi oleh para

produsen. Untuk itu, para indus-

triawan dan para perajin mebel kayu

harus dapat mencarikan solusi pe-

mecahan.

Sejalan dengan per-

kembangan teknologi industri mebel

kayu tersebut maka harus selalu

dikembangkan teknologi reka oles

sehingga tidak terjadi kejenuhan

produksi, karena adanya keter-

batasan penampilan produk yang

dihasilkan. Kemampuan keteram-

pilan teknik reka oles dengan ber-

bagai macam nuansa harus dimiliki
oleh para perajin mebel sehingga

mampu menjawab berbagai per-

tanyaan, tantangan dan permintaan

pasar. Permintaan barang-barang

yang berupa mebel dari pasar luar

negeri (ekspor) yang telah berjalan

sebagian besar adalah mebel-mebel

kelas atas (mutu tinggi) dan belum

dilakukan proses finishing. Akibat
dari ekspor barang yang belum di-

finishing tersebut, maka akan ke-

hilangan harga !.40% bila barang

tersebut dilakukan finishing terlebih

dahulu.

Terdapat berbagai macam

.finishing mebel kayu, masing-

masing jenis atau macam finishing
mempunyai keunggulan dan ke-

kurangannya. Keunggulan dan ke-

lemahan masing-masing jenis

finishing mebel ini perlu dikaji
secara ilmiah. Jenis finishing untuk

mebel antara lain: politeur, cat

duko, melamine transparan, me-

lamine tetap polos, melamine ber-

nuansa marner, bernuansa granit,

bernuansa fulkanik, bernuansa retak

seribu, dan masih banyak lagi jenis

dan ragamnya (Prasetyo, dkk, 1999:

l4).
Dari berbagai macam

finishing tersebut yang belum begitu

berkembang adalah cat melamine

yang bernuansa marner, granit dan

sejenisnya. Beberapa institusi pen-

didikan misalnya, Pendidikan Indus-

tri Kayu Atas (PIKA) Semarang,

dan PPPGT Malang secara intern

melalui penataran dan seminar

sudah memulai memasyarakatkan-

nya. Namun, perkembangan dan

tanggapan dari industri belum se-

berapa, dengan bukti di pasaran

belum nampak secara jelas tentang

hasil-hasil reka oles (finishing) yang

bernuansa marner, granit, dan

tulkanik.
Hasil pemantauan awal yang

dilakukan di Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY) menunjukkan

bahwa masih belum dikenal tek-

nologi finishing bernuansa marrner,

granit dan sejenisnya. Trend
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Jinishing masih berkutat pada
melamine transparan, untuk itu
harus tersedia bahan dan jenis kayu
yang sangat baik tanpa ada cacat
sedikitpun. Akibatnya, mebel de-
ngan finishing transparan tersebut

cenderung harganya sangat tinggi.
Penawaran finishing alter-

natif yaitu yang bernuansa marmer,
granit dan sebagainya yang mem-
punyai ciri khusus menutup serat

kayu dan juga cacat ringan, tetapi
dapat menampilkan hasil yang
prima dan menarik, dan memberi
kesan seolah-olah bahan bukan dari
kayu. Dengan hasil yang demikian
diharapkan akan dapat merebut
pasaran. Dan pada suatu saat akan

menjadi trend finishing yang dicari.
Finishing tersebut sudah mulai di-
kenal secara terbatas dan belum
banyak dikuasai teknologi dan pro-
ses pembuatannya oleh kalangan
industri dan perajin kayu.

Oleh karena kebutuhan pasar

yang sangat mendesak, sedang ba-
han yang berkualitas tinggi semakin
langka, harus diupayakan meman-
faatkan peluang pasar dengan bahan
yang ada, akan tetapi dengan tek-
nologi finishing yang baik akan

menghasilkan barang yang bermutu
tinggi pula. Melihat data dan

kenyataan yang ada tersebut, maka

Tim Pengabdian pada Masyarakat
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(PPM) Universitas Negeri yogya-

karta (LINY), khususnya program
Ipteks membantu memecahkan
masalah tersebut. Program yang
telah dilaksanakan adalah "Pelatihan
Finishing Kayu Bernuansa Marmer
dan Granit bagi Para Perajin Kayu
di Industri Kecil-Menengah di
Kabupaten Bantul DIY". Hasil dari
pelatihan ini diharapkan dapat di-
aplikasikan dalam produksi secara

berkelanjutan sebagai variasi produk
yang dihasilkan. Hal ini dengan

harapan yang paling utama adalah

ingin membantu meningkatkan ke-
mampuan dan kualitas produksi para
perajin kayu atau mebel industri
kecil-menengah sehingga mampu
merebut pasar.

Berbagai masalah yang di-
hadapi oleh para industri kecil-
menengah khususnya yang bergerak
di bidang produksi mebel, meliputi:
(l) tidak tersedia peralatany'nishing
yang memadai, (2) tidak dimiliki
ruang finishing yang representatif,
(3) tidak dikuasainya teori finishing
mebel yang bernuansa marrner dan
granit, (4) bagaimana aplikasi teori

finishing mebel bernuansa marner
dan granit tersebut, (5) peralatan apa

saja yang diperlukan untuk me-
laksanakan finishing mebel ber-
nuansa marmer dan granit itu, dan
(5) masih banyak faktor-faktor

Peningkatan Kualitas Produk Mebel Melalui Aplikasi Finishing Bemuansa Marmer dan Cranit
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penghambat lainnya yang semuanya

memerlukan bantuan dari berbagai

pihak.

Berdasarkan uraian masalah

yang telah disampaikan, akhirnYa

rumusan masalah PeneraPan iPteks

ini dibatasi pada masalah finishing
mebel yang bernuansa granit dan

marner saja. Finishing ini akan

memperoleh hasil akhir sePerti

granit tiruan dan marmer tiruan

yang penampilannYa betui-betul

natural. Mengingat kemamPuan ke-

terampilan (skill) para perajin mebel

yang sudah cukuP banYak me-

nguasai teknologi melamine, maka

permasalahan lebih difokuskan

pada masalah teknik reka oles ber-

nuansa granit dan marmer di mana

belum ada Perajin Yang me-

nguasainya. Dengan demikian,

rumusan masalahnYa adalah sebagai

berikut. (l) Bagaimanakah langkah

kerja reka oles nuansa granit Yang

dapat menghasilkan reka oles

nuansa granit tiruan Yang baik?, (2)

Bagaimanakah langkah kerja reka

oleh nuansa marrner Yang daPat

menghasilkan reka oles nuansa

manner tiruan Yang baik?, (3)

Bagaimanakah cara menYemProtkan

biang warna sehingga daPat

menghasilkan taburan warna Yang

merata sebesar butir tePun? (4)

Bagaimanakah cara PenYemProtkan

thinner di atas taburan wama

sehingga dapat mendisPersikan

(memecah) warna untuk membentuk

noda-noda granit Yang indah?, (5)

Bagaimanakah cara mendispersikan

biang warna sehingga daPat mem-

bentuk blok-blok nuansa marmer

yang mempunyai ritme dan garis-

garis manner Yang indah?, (6)

Bagaimanakah cara memadukan

warna wood stain menjadi Paduan

warna yang sesuai dengan batuan

aslinya?, dan (7) Peralatan dan

bahan apa saja Yang digunakan

untuk melaksanakan .finishing ber-

nuansa granit dan marmer?

2. Tujuan dan Manfaat

Kegiatan Pengabdian masya-

rakat ini bertujuan untuk menyebar-

luaskan keterampilan finishing me-

bel bernuansa marmer dan granit

bagi para perajin dan industri kecil-

menengah di D.l YogYakarta dalam

hal-hal sebagai berikut. (1) Me-

nguasai langkah-langkah finishing
nuansa granit dan marmer, (2) Me-

nguasai teknik penyemprotan biang

warna untuk granit dan marmer, (3)

Menguasai teknik PenyemProtan

dalam membentuk disPersi warna

nuansa granit, (4) Menguasai teknik

penyemprotan/pendispersian warna

sehingga membentuk blok-blok

marmer yang mempunyai ritme

Inotek, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2005



yang baik, (5) Menguasai teknik
memadukan wama hingga men-
dapatkan warna-wama yang sesuai

dengan batuan marner dan granit,
dan (6) Mengetahui peralatan dan

bahan yang digunakan dalam me-
laksanakan finishing nuansa granit
dan marmer.

Kegiatan PPM ini diharap-
kan dapat membekali para perajin
dan industri kecil-menengah di D.l
Yogyakarta sehingga dapat me-
ngembangkan wahana melalui
variasi produksi yang masih langka
atau tidak ada di pasaran dan di-
harapkan dapat bersaing dan me-

rebut pasar. Karena finishing nuansa

granit dan marmer dengan berbagai

macam motif dan nuansa akan ter-
kesan sangat unik. Dari berbagai

keunikan ini akan mempengaruhi

emosi dan minat para konsumennya.

Sesuai dengan psikhologi pasar dan

trend yang selalu berubah minimum
tiap tahun, maka sangat optimis reka

oles ini salah satu upaya untuk
menaikkan harga diri dan ke-
mapanan usaha bagi industri kecil
dan menengah. Selain itu, dalam
jangka panjangnya apabila ke-

mampuan berkreasi dan peningkatan

kualitas dapat dilakukan, maka

sangat dimungkinkan dapat me-

nembus pasar luar negeri (ekspor).
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3. Landasan Teori

a. Finishing (Reka Oles) Mebel
Bernuansa Granit

Menurut Agus Sunaryo
(1997:142) dalam bukunya Reka

Oles Mebel Kayu ada lima tahap

aplikasi nuansa granit, yaitu sebagai

berikut.

l) Persiapan permukaan benda
kerja

Benda kerja harus direka
oles terlebih dahulu dengan

melamine enamel warna putih
secara merata dan halus. Melamine
enamel putih dipilih karena kuat
menahan dispersi warna granit di
permukaannya. Hal ini sesuai de-

ngan kemampuan melamine yang

mampu beberapa saat menahan

thinner. Permukaan tersebut tidak
diamplas, cukup dibersihkan dari
debu.

2) Pengabutan biang warna

Semprotkan biang warna
aniline atau wood stain yang cocok
dengan warna jenis bebatuan granit,

misalnya Rosa Sardo, Bianco Sardo
atau Giallo Veneziano dan Pink
Solisbury. Setiap jenis granit perlu
dilakukan analisis kombinasi wama
yang dipakai serta persentase setiap
jenis warna dan komposisinya.

Peningkatan Kualitas Produk Mebel Melalui Aplikasi Finishing Bemuansa Marmer dan Cranit
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Analisis yang demikian, akan dapat

dengan mudah mengabutkan wood
stain ke atas permukaan lapisan

enamel warna putih yang telah di-
siapkan.

Pengabutan dilakukan de-

ngan memakai alat percik (semprot)
yang anginnya diatur kecil, di-
imbangi dengan volume bahan

finishing yang minimum sehingga

hasil semprotannya mengabut lem-

but dan rata di permukaan melamine

warna putih. Partikel kabutnya

selembut titik-titik tepung terigu,

halus dan merata ke seluruh per-

mukaan. Bahan yang diperlukan
untuk pembuatan partikel warna tiap

I m2 dibutuhkan * 2 sendok makan.

3) Pembentukan Warna Granit

Permukaan benda kerja
yang telah dikabut dengan wood

stain, diperciki secara rata dengan

menggunakan pistoi semprot (sprey

gun), dengan menyetel angin kecil

dan bahan finishing yang lebih
besar dibandingkan penyemprotan

mengabut. Efek yang ditimbulkan
adalah percikan seperti hujan

gerimis. Bahan yang direcikkan
adalah bahan thinner yang cepat

menguap, misalnya: thinner cuci

atau thinner yang kandungan

alkoholnya cukup tinggi seperti

methanol, atau yang banyak kan-

dungan asetonnya. Recikan yang

seperti hujan gerimis akan men-

dispersi wood stain yang masih

basah atau mengembangkan

butiran-butiran kabut dan mem-

bentuk flek (bercak) granit yang

merata.

4) Pelapisan pengunci

Lapisan pengunci dimaksud-

kan untuk memantapkan pola granit

yang telah terbentuk agar tidak ber-

ubah lagi. Bahan pelapis pengunci

ini menggunakan Sanding Sealer.

Penyemprotan tidak boleh terlalu

tebal. Penyemprotan dilakukan

maksimum 2 kali dan dilakukan

secara tipis-tipis saja dengan pe-

nambahan pengeras yang memadai,

sehingga dalam waktu 30 menit
sudah mencapai kering sentuh.

5) Tahap pelapisan akhir

Pelapisan akhir granit tiruan

ini, dapat menggunakan bahan reka

oles polyurethane atau polyester

yang memiliki jenis bening gilap

(clear gloss), dan memiliki ke-

kebalan lapisan yang awet. Sebagai

contoh digunakan pelapis akhir
melamine. Penyemprotan dilakukan
dengan tebal, sehingga berkesan

mengkilap atau licin. Tingkat ke-

kentalan untuk pelapisan akhir ini

Inoteh Volume 9, Nomor 2. Agustus 2005
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berkisar 12,5 sampai dengan 13 maka harus menganalisis warna
detik F4 ditambah hordiner l0% batuan marmer untuk ditentukan
(lmam Muchoyar dan Darmono, warna dariwood stoinnya.
1995: l0).

2) Pembentukan Nuansa Marmer

Untuk pembentukan nuansa
manner, perlu dibentuk dulu
bebatuan granit (nuansa granit), baru
setelah itu dikombinasi dengan pola
marmer sehingga ritmis. Untuk
mewujudkannya harus benar-benar
mampu melakukan trik-trik yang
dapat mempengaruhi arah dan ritme
dispersi wama.

Benda kerja yang telah di-
kabutkan dengan wood stain, di-
perciki secara rata dengan mcng-
gunakan pistol semprot tabung atas.

dengan cara menyetel angin kecil
dengan bahan yang lebih besar di-
bandingkan dengan penyemprotan
gerimis. Perecikan juga dapat meng-
gunakan alat lain, misalnya: sisir
dan sikat gigi, kuas yang di antuk-
antukan. f)engan recikan seperti
hujan gerimis, v,ood stain akan di-
dispersi atau dikembangkan butiran-
butiran kabut dan membentuk
bercak granit, hingga merata pada

semua permukaan benda kerja.
Langkah selanjutnya yaitu

membuat pola marrner berupa
lempengan-lempengan batuan mar-
mer. Caranya pada permukaan yang
telah membentuk pola granit

b. Reka Oles Mebel Bernuansa
Marmer

Aplikasi reka oles mebel
bernuansa marner tidak jauh
berbeda dengan pembentukan reka
oles bernuansa granit. Langkah
persiapan sampai dengan pelapisan

enamel putih adalah sama dengan
tahapan finishing melamine nuansa
granit. Langkah yang sama tersebut

selanjutnya dilanjutkan dengan
tahapan berikut.

1) Pengabutan Biang Warna
Marmer

Semprotkan biang warna
u,ood stain yang cocok dengan

warna jenis bebatuan marrner.
Pengabutannya dilakukan dengan
alat semprot yang anginnya diatur
kecil, diimbangi dengan volume
pengeluaran bahan finishing yang
juga minimum, sehingga hasil pe-

nyemprotannya mengabut lembut
dan rata di permukaan melamine
putih. Partikel kabut selembut titik-
titik debu atau mata jarum yang

halus, yang merata ke seluruhan
permukaan benda kerja. Pemilihan
warna marmer yang lebih natural

Peningkatan Kualitas Produk Mebel Melalui Aplikasi Finishing Bernuansa N,tarmer dan Cranit
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ditetesi thinner dengan ibu jari atau

kuas dengan jarak dan ritme yang

baik. Setelah beberapa saat maka

secara menakjubkan akan terjadi

pola-pola marmer. Apabila telah

sesuai yang dikehendaki, maka

pada bidang olesan dapat dikunci

dengan pelapis pengunci.

3) Tahapan Pengunci Marmer
dan Pelapisan Akhir
Finishing

Tahapan pengunci marmer

dan pelapisan akhiry'nishing rnebel

kayu bernuansa marmer adalah

sama seperti yang dilakukan pada

pembentukan pola nuansa granit.

Secara skematis kedua jenis

finishing mebel di atas daPat

digambar sebagai berikut.

B. METODE PELAKSANAAN

Untuk memecahkan Per-

masalahan yang dihadapi dalarn

pelatihan Program Ipteks ini, dipilih
beberapa metode pemecahan se-

bagai berikut.

l. Metode Ceramah

Metode ini diPilih untuk

menyampaikan teori dan konseP-

konsep substansi Yang sangat

prinsip dan penting yang harus

dikuasai oleh para peserta pelatihan

reka oles bernuansa granit dan

marmer. Permasalahan yang di-

sampaikan dengan metode ini ada-

lah tahapan kerja reka oles granit

dan marmer, prinsip-prinsip kerja

pembuatan granit tiruan dau marmer

tiruan, pengetahuan bahan, dan

pengetahuan peralatan Yang di-

perlukan.

2. Metode Demonstrasi

Metode ini sangat penting

artinya, karena dalam Pelatihan

suatu proses kerja akan mudah

diikuti oleh peserta pelatihan apabila

keterampilan utama untuk membuat

marrner dan granit tiruan di-

demonstrasikan secara nyata oleh

pelatih/instruktur. f)engan cara

demikian peserta akan daPat

mengamati secara sempurna teknik-

teknik yang dicontohkan oleh

pelatih.

Materi yang didemonstasi-

kan oleh pelatih adalah: (l) cara

mengatur alat semProt untuk

mengabutkan bahan sanding seales

dan melamine cleor, (2) cara

menyemprotkan sanding sealer atau

melamine clear dan atau enamel

putih, (3) cara mengatur alat

semprot untuk memercikkan bahan

warna (wood stain), untuk granit

dan marmer tiruan dan cara Pe-

nyemprotannya, dan (4) cara meng-

atur alat semprot untuk memercik

Inotek, Volume 9, Nomor 2. Agustus 2005
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TAHAPAN
REKA OLES NUANSA MARMER - GMNIT

. Pengabutan dengan sprey gun

. Tekanan angin kecil

. Lubang pancar kecil

. Analisis warna marmer-granit

. Waktu tunggu 1 menit

. 1 m2 + 2 sendok makan WS

. Kayu masll/bualan

. Amplas searah serat kayu

. Amplas no 80-180

. Debu ditiup sampai bersih

. Wana wood filler menyesualkan bahan kayunya
o Bahan pengencer thinner
. Aplikasi dengan skrap/Kain
. Biarkan kering +
. Amplas dengan nomor 1 80
. Bersihkan sisa dengan kain

o Campuran/SS :0,lHD
. Kekentalan 12 - 15 delik F4
. Eahan pengencer thinnermelamine
o Kering sentuh 15 menit
. Kering amplas 4 jam
. Ukuran amolas 320

Melamine Color Primer
(Sanding sealer + warna Prima)

. Campuran/EP: 0,1 HAD

. Kekentalan: 12 -15 Detik F4

. Kerang sentuh: 15 menit

. Kering amplas: 4.iam

. Amplas 320-400

Pelapisan Enamel Warna Putih

. Pengabutan dengan sprey gun
o Tekanan angin lebih besar
. Baian thinner DTL atau setingkat
. Amati dispersi warna
. Bagian yang kurang ditambah percikan

Pembentukan Nuansa Marmer -

Granit
(Thinner DTL)

. Campuran I SS:0,1 HD

. Aplikasi dengan sprey gun

. Pengencer thrnner DTL

. Kekentalan 13 detik F4

. Pelapisan tipis 1-2 lap

. Amoelas kambano nomor 500

. Campuran 1 MC : 0,1 HD

. Aplikasi dengan sprey gun

. Pengencer thinnerOTl

. Kekentalan 12.5-13 detik F4

. Pelapisan tebal

Peningkatan Kualitas Produk Mebel Melalui Aplikasi Finishing Bernuansa Marmer dan Cranit
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kan thinner dan cara menyem-

protkannya hingga memPeroleh

pengembangan wama menjadi

granit tiruan dan marmer tiruan.

3. Latihan dan Praktik Pada
Peserta Pelatihan

Metode ini bertujuan untuk

memberi bekal keteramPilan Yang

optimal bagi para peserta pelatihan.

Dalam metode ini Peserta akan

melakukan sendiri atau mempraktik-

kan dengan cara menirukan sesuai

apa yang didemonstrasi oleh pelatih

khususnya yang berhasil mencapai

optimal. Pada saai latihan ber-

langsung l:adang-kadang untuk satu

tahap perlu diulang-ulang sehingga

mendapatkan hasil Yang baik.

Materi praktik Yang harus

dilakukan Can dikuasai oleh Para

peserta pelatihan adalah semua

tahapan kerja dalam membuat

finishing marmer tiruan dan granit

tiruan, nu.iiai dari menyiapkan bahan

dasar sampai finishing selesai total.

Untuk mendapatkan hasil keteram-

pilan yang tinggi maka peserta harus

rnembuat berbagai motif granit dan

motif ntarnter, terrr,asuk meng-

aplikasikan lrada benda jadi. yaitu

meja tamu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan

secara kontinu mulai Pada saat

pelatihan berlangsung, saat praktik

para peserta, dan aPlikasi hasil

pelatihan di industrinYa masing-

masing. Hal-hal Yang dievaluasi

meliputi kelengkapan peralatan yang

harus digunakan dan Pengaturannya

pada setiap jenis tahapan finishing,
membuat komposisi bahan Pewarna

agar memperoleh nuansa marrner

dan granit tiruan ,vang natural,

teknik penyemProtan Pada Per-

mukaan benda kerja, dan hasil akhir

dari bentuk finishing Yang di-

kerjakan, serta sejauh mana aplikasi

hasil pelatihan Yang dilakukan di

lapangan.

Berdasar Pada evaluasi Yang

dilakukan oleh tim Pelaksana ke-

giatan program Ipteks, selanjutnya

dapat dikemukan hasil dari PPM ini

sebagai berikut.

a. Para industri mebel kaYu Yang

mengikuti Program Pelatihan

Ipteks ini telah menguasai

teknik finishing mebel kaYu

bernuansa marmer dan granit,

dalam hal: (1) mengetahui lang-

kah kerjanya finishing nuansa

marrner dan granit tersebut, (2)

cara menyemProtkan biang

wama, (3) cara menyemprotkan
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thinner untuk mendispersikan
warna marmer dan granit, (4)
pencampuran bahan pewama
(wood stain) untuk pembuatan
marner atau granit tiruan, dan
(5) penyiapkan peralatan yang
harus digunakan pengaturannya
sesuai dengan kebutuhan tiap
tahapanfinishing.

b. Para industri mebel kayu yang
mengikuti program pelatihan
Ipteks, telah mempraktikkan se-

cara langsung di masing-masing
industrinya. Aplikasi yang
dilakukan yaitu dalam bentuk

.finishing marner dan granit
untuk meja tamu khususnya
perniukaan bagian atasnya.

c. Harga jual mebel kayu yang
diberi sentuhan finishing ber-
nuansa marmer-granit dapat
meningkat (lebih tinggi) dengan
bahan baku yang relatif sama.

Peningkatan harga jual ini
mencapai kisaran rata-rata 25yo.

2. Pembahasan

Walaupun finishing mebel
kayu bernuansa marrner dan granit
merupakan hal yang baru (belum
banyak berkembang) di masyarakat
industri mebel kayu khususnya di
D.l Yogyakarta, pelaksanaan pe-

latihan ini tidak banyak mengalami
kendala yang bersifat teknis. Hal ini
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tidak dapat dilepaskan dari adanya
faktor pendukung yang ada walau-
pun ada juga penghambat yang
sifatnya nonteknis (administrasi)
yang perlu diatasi pada saat sebelum
dan saat pelaksanaan pelatihan ber-
langsung. Faktor pendukung yang
dapat memperlancar program Ipteks
ini adalah: (l) adanya bantuan ko-
ordinasi yang baik dari pihak per-

industrian Kabupaten Bantul,
Yogyakarta, (2) motivasi para
peserta pelatihan yang tinggi, (3)
para peserta pelatihan telah me-
miliki pengetahuan dan keteram-
pilan finishing mebel khususnya
dengan melamine natural, dan (4)
tersedianya peralatan dan labo-
ratorium finishing mebel di kampus
Jurusan Pendidikan Teknik Ba-
ngunan, Fakultas Teknik, LrNy
yang memenuhi standar untuk me-
lakukanfinishing.

Di pihak lain, yang menjadi
faktor penghambat untuk mencapai

keberhasilan program, antara lain
adalah: (l) para industri mebel di
D.I Yogyakarta belum mempunyai
peralatan finishing yang memenuhi
standar (kompresor, sprey gun, dan
perlengkapan lainnya), (2) waktu
untuk pelatihan masih harus antri
dengan praktik reguler mahasiswa

khususnya praktikum finishing
mebel, (3) terdapat instansi peme-
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rintah yang seharusnYa berPeran

aktif dalam usaha Pengembangan

industri kecil-menengah di wilayah-

nya, namun kurang daPat meresPon

secara baik Pelaksanaan Program

Ipteks ini, dan (4) di Yogyakarta ter-

ry ata sulit diperoleh bahan y' ni s hing

super white.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil kegiatan Program

Ipteks, akhirnYa daPat diberikan

kesimpulan sebagai berikut.

(1) Langkah ketja finishing mebel

bernuansa granit meliPuti: Per-

siapan permukaan, Pengabutan

biang warna, Pembentukan
warna granit, PelaPisan Pe-

ngunci, dan PelaPisan akhir.

(2) Untuk fi.nishing bemuansa

marrner langkahnYa sama

dengan nuansa ganit, Per-

bedaannYa hanYa terletak Pada

pengabutan biang warna mar-

mer, dan Pembentukan nuansa

marmer.

(3) Cara PenYemrotan biang warna

di permukaan benda kerja Yaitu

dengan cata mengatur alat

semprot dengan tekanan angin

yang kecil dan diikuti Pe-

ngeluaran bahan finishing Yatg
mimimun juga'

(4) Cara pengabutan thinner Yaitu

dengan cara Pengatur tekanan

udara dan Pengeluaran bahan

thinner sehingga menYeruPai

hujan gerimis agar daPat men-

dispersikan wood stain.

(5) Cara memadukan u'ood stain

yaitu dengan menganalisis war-

na batuan granit atau marmer

sehingga daPat ditentukan kom-

binasi warna dair wood stain

tersebut.

(6) Para industri mebel Yang meng-

ikuti Program Pelatihan iPteks

ini telah menguasai teknik

finishing mebel bernuansa

mafiner dan granit, dalam hal:

jenis peralatan, Pengaturan Per-

alatan, jenis bahan Yang di-

gunakan, Pencampuran (kom-

binasi) bahan, dan Pelaksanaan

finishing-nYa.
(7) Paruindustri mebel Yang meng-

ikuti program Pelatihan telah

mempraktikkan secura lang-

sung di masing-masing indus-

trinYa.

(8) Harga jual mebel kaYu Yang

diberi sentuhan finishing ber-

nuansa marmer-granit daPat

meningkat (ebih tinggi) dengan

bahan baku Yang relatif sama,

yaitu menc aPai r ata-rata sebesar

25%.
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2. Saran-saran

Agar aplikasi di lapangan
hal-hal berikut ini perlu mendapat
perhatian, yaitu: (1) hasil pelatihan
ini hendaknya benar-benar di-
aplikasikan di lapangan oleh para
industri mebel yang mengikuti
program Ipteks ini secara ber-
kelanjutan guna memperoleh pe-
Iuang pasar, (2) untuk menekan
harga bahan baku dan untuk meng-
atasi hartbatan rnemperoleh bahan
super white, bahan dasar rnebel
yang akan dr/inishing bernuansa
marrner-granit dapat diganti dengan
bahan yang lebih murah misalnya
MDF, dan (3) pemberian warna
marmer-granit dapat dikombinasi-
kan dari berbagai bahan pewarna
mebel di pasaran sesuai dengan
selera pasar.
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